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Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2   Busto Arsizio  (VA)
Tel. 0331 696711    Fax  0331 680056
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Rapporto di Prova 26RA11620
del 18/09/2026

Spett.
SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale
Zona Ind. S.Maria degli Angeli  
06081 ASSISI (PG)

Campioni e identificazione

26LA18240Campione
Data accettazione: 09/09/2026

Data ricevimento campione: 08/09/2026

Descrizione
Scarpa alta DIELECTRIC

Articolo: MB 2026

Campionamento a cura: committente

Lotto: 843502605

Descrizione:

Il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove

Calzature antinfortunistiche. Resistenza alla perforazione dell'inserto non metallico18129

Calzature antinfortunistiche. Resistenza alla perforazione dell'inserto non metallico

EN ISO 20347:2022/A1:2024 Par. 6.2.1.1.3 e 6.2.1.1.4 + EN ISO 20344:2021/A1:2024 
Par. 5.10

Metodo di prova

(23 ± 2)°C + (50±5) U.R.Ambientamento e prova in atmosfera normata

PS - 3 mmPunta di prova

DinamometroStrumento di prova

10±3 mm/minVelocità della traversa

2000 NForza massima di prova

1 paio taglia 40Numero delle provette analizzate

Data inizio prova: 16/09/2026 Data fine prova: 17/09/2026

I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggetti provati.
Scostamenti al metodo di prova eventualmente presenti nel Rapporto di Prova possono avere influenza sui risultati pertanto il laboratorio declina ogni responsabilità.
La riproduzione parziale del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto da Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA.
Laboratorio iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice E0190YZ7 e all'Albo dei Laboratori Altamente Qualificati ai sensi di legge
n.46 del 17/02/1982 autorizzato a svolgere ricerche di carattere applicato del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Risultati campione unità26LA18240 valore

Resistenza alla penetrazione

Taglia 40 (sx)

1369NPerforazione 1

1105NPerforazione 2

1232NPerforazione 3

1108NPerforazione 4

1203NValore medio

Taglia 40 (dx)

1528NPerforazione 1

1046NPerforazione 2

1089NPerforazione 3

1182NPerforazione 4

1211NValore medio

In deroga alla norma e su richiesta del committente, la prova è stata effettuata su un numero inferiore di provini.

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; i dati e le informazioni riportate nel campo descrizione 
sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilità

Fine del rapporto di prova n° 26RA11620

Data emissione
18/09/2026

Tecnico di Settore - Settore Prove di 
Protezione

Omar Stimolo

Responsabile di Area - Laboratori Prove 
di Protezione e Prestazioni Tecniche

Dott.ssa Elena Conti

I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggetti provati.
Scostamenti al metodo di prova eventualmente presenti nel Rapporto di Prova possono avere influenza sui risultati pertanto il laboratorio declina ogni responsabilità.
La riproduzione parziale del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto da Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA.
Laboratorio iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice E0190YZ7 e all'Albo dei Laboratori Altamente Qualificati ai sensi di legge
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